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هاي زرهی با مندي از صفحهگردید. امروزه بهرههاي زرهی یکپارچه استفاده میر حفاظت از افراد و تجهیزات، از صفحهپیشتر به منظو 

اي است متشکل از باشد. این طراحی جدید، سازهدار و پایه) مورد توجه میهاي سوراخهاي منحصر به فرد (ترکیبی از صفحهطراحی

دار در و دیگري یکپارچه (فاقد سوراخ) بوده و نحوه قرارگیري آنها بدین صورت است که صفحه سوراخدار حداقل دو صفحه که یکی سوراخ

ها به هدف تحت حفاظت رسانی پرتابهجلوي صفحه یکپارچه (صفحه پایه) قرار گرفته و این ترکیب در مجموع مانع از نفوذ و آسیب

هاي ها در مقایسه با صفحهصورت پذیرفت مشخص نمود این ترکیب از صفحه هاگردد. مطالعات تجربی و عددي که بر روي این سازه می

هاي انجام پذیرفته مشخص گردید اثر لبه % وزن کمتري دارند. در آزمایش31زرهی یکپارچه داراي قابلیت حفاظت بالستیک یکسان، تا 

که در مجموع مانع نفوذ پرتابه در صفحه پایه و عبور از آن گردد موجب ایجاد انحراف در مسیر پرتابه و ایجاد سایش در نوك تیز پرتابه می

دار و پایه نیز مورد مطالعه قرار گرفت که در آن مشخص گردید به منظور اثرگذاري مناسب صفحه شود. فاصله بین دو صفحه سوراخمی

گردد ضمن داشتن اثر  . این فاصله موجب میاي به اندازه بیش از طول پرتابه بین دو صفحه لحاظ گرددبایست حداقل فاصله دار میسوراخ

هاي تجربی دار کمترین آسیب ممکن را در برخور پرتابه با آن بهمراه داشته باشد. با مقایسه نتایج بدست آمده از آزمایش لبه، صفحه سوراخ

  ده است.، همگرایی مناسبی بین نتایج مشاهده شLS-DYNAافزار  هاي عددي انجام شده به کمک نرمسازي و شبیه
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 In the Past, monolithic armor plates were used to protect people and equipment. Today, the use of armored 
plates with unique designs (a combination of base plate & perforated plate) is considered. This new design is a 
structure consisting of at least two plates, one with a hole and the other monolithic (without holes), and they 
are placed in such a way that the perforated plate is placed in front of the monolithic plate (base plate) and this 
combination generally prevents the projectiles from penetrating and damaging the protected target. 
Experimental and numerical studies performed on these structures showed that this combination of plates has 
up to 31% less weight compared to integrated armored plates with the same ballistic protection capability. In 
the performed experiments, it was found that the edge effect causes deviation in the projectile path and 
erosion in the projectile sharp point, which in total prevents the projectile from penetrating the base plate and 
passing through it. The distance between the perforated & base plate was also studied, in which it was found 
that in order to have a proper effect of perforated plate, at least a distance greater than the length of the 
projectile between the two plates should be considered. This distance causes while having the edge effect, the 
least damage should occur in the perforated plate. By comparing the results obtained from experimental and 
numerical studies performed using LS-DYNA software, a good convergence between the results has been 
observed. 
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  قدمهم - 1

محافظت از جان و  ها به دنبال بتداي تاریخ بشریت، همواره انساناز ا

اند. شیوه این محافظت به موازات تغییر نوع خطرات  اموال خود بوده

همواره در حال تغییر بوده است و به تبع افزایش تنوع در تجهیزات 

مورد استفاده بشر، ابزار محافظت از این تجهیزات نیز تنوع بیشتري 

هاي تکنولوژي، متالوژي،  دا نموده و روز به روز با پیشرفتیپ



  

  و همکاران زارعجواد نیک  دار در جلوي صفحه هدف در برابر ضربه بالستیکهاي سوراخلیل تجربی و عددي تأثیر استفاده از صفحهتح
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هاي نظامی و ... بهبود یافته است. در این راستا یکی از  تاکتیک

مندي از انواع مختلف  هاي حفاظت، بهره روش پرکاربردترین

شد که با می هاي زرهی صفحه هاي محافظ و یا به اصطلاح صفحه

ها  پوش غاز آن را استفاده از زرهآتوان  داراي طیف وسیعی بوده و می

هاي گذشته،  در سالت. توسط افراد حاضر در جنگ دانس

پذیري تاکتیکی  هاي حفظ امنیت نیازمندي خود به تحرك عملیات

نقل افراد و یا  و آلات حمل اند. بنابراین تجهیزات و ماشین را نشان داده

مینه اي به خصوص در ز بایست کاهش وزن قابل ملاحظه اشیاء می

ها باعث تحمیل هزینه و  هاي غیرفعال داشته باشند تا این صفحه زره

. هدف از مطالعات در زمینه ]1[ وزن مضاعف به سیستم نشوند

هاي زرهی، دستیابی به محافظت در برابر تهدید  طراحی صفحه

هاي اصلی  ترین ساختار است. مکانیزم ترین و ساده مشخص با سبک

ي زرهی بر اساس دو اصلِ استفاده از ها ایجاد شکست توسط صفحه

مواد با مقاومت بالا براي افزایش مقاومت در برابر نفوذ و همچنین 

پوش  استفاده از عدم تقارن در تعامل بین تهدید و صفحه زره

باشد. راه حل صفحه زرهی ترکیبی مشتمل بر یک صفحه  می

زم شکست دارِ ساخته شده از فولاد با سختی بالا، هر دو مکانی سوراخ

  .]2[ همراه خواهد داشت همذکور را ب

  

  دار صفحه زرهی سوراخ -1- 1

قرار هاي زرهی که اخیراً مورد توجه پژوهشگران  یکی از انواع صفحه

هاي  باشد. این نوع صفحه می 1دار گرفته است، صفحه زرهی سوراخ

پیشنهاد شده است، بر پایه موشه  –زرهی که اولین بار توسط بن

ایجاد شده بر روي یک صفحه فولادي با سختی بالا هاي   سوراخ

یک زره به طور عمده به عنوان دار  سوراخ. این صفحه ]2[ باشد می

نحوه د. گرد ) نصب میاصلی (پایه افزوده در جلوي صفحه زرهی

  د.باش می 1 شکلبه صورت زرهی   مجموعه صفحهقرارگیري 

براي شکستن یک دار در اساس،  استفاده از صفحه زرهی سوراخ      

پرتابه ورودي یا حداقل براي منحرف کردن آن از مسیرش است و 

در نتیجه قابلیت نفوذ باقیمانده آن را از طریق صفحه زرهی پایه 

دهد. وزن کلی چنین سیستم زرهی به طور قابل توجهی  کاهش می

کمتر از وزن یک صفحه زرهی یکپارچه با همان قابلیت ضد 

ها) براي رویارویی با قطر  ها (شکاف سوراخبالستیک است. معمولا 

. اولین مطالعه ]3[ اند مشخصه تهدید (کالیبر پرتابه) طراحی شده

عددي انجام پذیرفته در زمینه برخورد پرتابه با لبه و اثرات آن 

پذیرفته است. در این انجام  ]4[ و همکارانش توسط چکرون

لبه یک  به mm 62/7کن  پوش سوراخ پژوهش، ضربه پرتابه زره

هدف فولادي مورد مطالعه قرار گرفته بود تا در خصوص 

                                                           
1 Perforated Armor Plate 

هاي شکست توضیح داده شود. همچنین در این پژوهش  مکانیزم

فحه درگیر بایست هسته پرتابه با ص نشان داده شده است که می

  .گردد تا شکست القا شود

  

  
Fig. 1 Arrangement of arm or plates (perforated plate in front of base plate) 

  ]5[دار در جلو صفحه پایه) هاي زرهی (صفحه سوراخ چیدمان صفحه 1شکل 

  

در پژوهشی سعی نمودند تا  ]6[ و همکاران روزنِبرگ     

هاي  را با انجام آزمایش  هاي مهم براي شکست پرتابه ضدزره ممکانیز

هاي عددي نشان دهند. آنها چندین جنبه  سازي تجربی و شبیه

هاي  آنها نشان دادند که همه جنبه. پرتابه را بررسی نمودند شکست

شکست پرتابه بر پایه دو اصل ساده یعنی ماده با استحکام بالا و 

و  باشد. راوید نیروهاي نامتقارن وارده بر مهمات ضربه زننده می

یک راهکار بالستیک با استفاده از یک صفحه کمکی  ]7[ هیرشبرگ

ها در آن حدود  تی بالا که کل سطح سوراخدار فولادي با سخ سوراخ

 ]8[ و همکاران باشد را پیشنهاد نمودند. بالوس % می 50تا  40

 تأثیردار را در مقابل پرتابه با بررسی  هاي سوراخ کارایی جرمی صفحه

 هندسه، خواص مکانیکی، ضخامت، شیب و فاصله نشان دادند.

اف شکل که در پوشی با سوراخ شک صفحه زره ]9[ و اسمیت نوریس

دار بودند را ابداع نمودند.  ها نسبت به اضلاع صفحه زاویه آن شکاف

هاي مختلف برخورد پرتابه  با بررسی حالت ]10[ و همکاران کیلیچ

دار پرداختند  به صفحه زرهی سوراخ mm 62/7پوش سوراخ کُن  زره

دار را که عبارت  و چهار حالت ممکن برخورد پرتابه با صفحه سوراخ

د از الف) مرکز سوراخ، ب) وسط دو سوراخ، پ) مرکز هندسی سه بو

 و همکاران سوراخ و ت) لبه سوراخ، مورد پژوهش قرار دادند. میشرا

ها بر روي رفتار  حضور سوراخ تأثیرطی پژوهشی به بررسی  ]11[

ضربه بالستیک فولادهاي با استحکام بالا به روش تجربی پرداختند. 

یک صفحه زرهی با ایجاد یک الگوي منظم از  آنها یافتند که عملکرد

و  میشرا. یابد ها بر روي آن، به طور چشمگیري افزایش می سوراخ

هاي تجربی به بررسی  ه آزمایشلبا انجام یک سلس ]12[ همکاران

ها بر روي آسیب وارده و میکروساختار  اندازه و شکل سوراخ تأثیر

پرداختند. آنها  پوش فولادي تحت ضربه بالستیک هاي زره صفحه

نشان دادند که کارایی بالستیک صفحه فولادي با سختی بالا حدود 

باشد. این مقدار  به عنوان مرجع می 7017% بیشتر از آلومینیوم 16
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دار  یابد زمانیکه فولاد با سختی بالا به شکل سوراخ % بهبود می90تا 

ستفاده مورد ا متر میلی6هاي مربعی با اندازه ضلع  آن هم با سوراخ

تکه شدن  قرار گیرد. آنها همچنین نشان دادند که انحراف و تکه

  پیوندد.  ها بوقوع می پرتابه در حضور سوراخ

هاي تجربی و  با انجام یک سري آزمایش ]13[ و همکاران پاریس     

  هاي ضدزره ی تکه تکه شدن پرتابههاي عددي به بررس سازي شبیه

هاي فولادي برخورد  لف به صفحهکه به طور مایل و با زوایاي مخت

کنند پرداختند؛ آنها در پژوهش خود  نمایند و در آنها نفوذ می می

هاي ایجاد شده از برخورد پرتابه  نشان دادند که میزان (تعداد) تکه

با صفحه زرهی به ضخامت صفحه و زاویه برخورد وابسته است. 

سوراخ و  با بررسی اندازه قطر ]14[ و همکارانش رادیساولجیویچ

دار پرداختند  ها به طراحی یک صفحه زرهی سوراخ فاصله لبه سوراخ

که در آن به این نتیجه دست یافتند که با بزرگتر نمودن اندازه 

یابد که دلیل آن  ها آسیب وارده به صفحه پایه کاهش می سوراخ

   .خرد شدن کامل هسته پرتابه نفوذ کننده است

هاي  بررسی رفتار بالستیکی صفحهبه  ]15[ کیلیچ و همکاران     

با  mm 62/7  سختی بالا در مقابل پرتابه ضدزرهدار با  زرهی سوراخ

سازي عددي پرداختند. آنها نشان  دو روش آزمایش تجربی و شبیه

هاي تقابل با پرتابه شامل: الف) نیروي نامتقارن  دادند که مکانیسم

سیر برخورد آن وارده به پرتابه که موجب انحراف پرتابه از خط 

گردد، ب) شکست هسته پرتابه و پ) ایجاد سایش در نوك  می

  پرتابه است. 

در پژوهش خود به بررسی هندسه،  ]16[و همکاران  بالوس     

دار ساخته شده از  هاي سوراخ صفحهخواص مکانیکی و بالستیکی 

در دو وضعیت، یکی با استحکام  1پذیر آستمپِرد شده ماده آهن شکل

اند. آنها نشان دادند که  پذیري بالا پرداخته بالا و دیگري با شکل

پذیر آستمپِرد شده در  دار ساخته شده از آهن شکل صفحه سوراخ

ه از مواد فولادي، دار ساخته شد هاي سوراخ مقایسه با سایر صفحه

کارایی جرمی مشابه، سطح آسیب بیشتر و قیمت ساخت کمتري 

سازي  با پژوهش بر روي بهینه ]2[ دارد. کیلیچ و همکاران

دار از جنس فولاد با سختی بالا و با استفاده  هاي زرهی سوراخ صفحه

سازي عددي دریافتند که قطر سوراخ و فاصله بین لبه  از روش شبیه

ها دارند.  غیرخطی در عملکرد بالستیک این صفحه أثیرتها  سوراخ

با انجام یک پژوهش به روش تجربی و  ]17[ و همکاران پالووسکی

سازي عددي به بررسی تماس نامتقارن بین یک صفحه  شبیه

پرداختند که طی آن به این نتیجه   دي و یک پرتابه ضدزرهفولا

دار و شکست  راخرسیدند که بین نقطه برخورد پرتابه به صفحه سو

  پرتابه وابستگی وجود دارد. 

                                                           
1
 Austempering 

سازي  یک مدل احتمالی براي بهینه ]18[ همکاران و بورین

اي  دار فولادي با استحکام بالا براي مقاومت ضربه هاي سوراخ صفحه

گیري  هاي زرهی معرفی نمودند. آنها در این تحقیق نتیجه سیستم

ها  ي هندسی سوراخسازي الگو نمودند که مدل احتمالی براي بهینه

تواند مفید باشد و اینکه این مدل به  در یک طراحی مهندسی می

دار نیاز  گسترش دامنه ضخامت و خواص مکانیکی صفحه سوراخ

مطالعاتی بر روي پاسخ بالستیک  ]19[ و همکاران دارد. موباشر

دار که از فولاد  در برابر صفحه زرهی سوراخ  ضدزره mm 7/12پرتابه 

توسعه یافته است مشاهده نمودند که پرتابه زمانیکه در حال اي  سازه

باشد از مسیر مستقیم خود  دار می عبور از صفحه زرهی سوراخ

با پژوهش بر روي کارایی  ]20[ و همکاران گردد. بورین منحرف می

دار ساخته شده از فولادهاي با استحکام  هاي سوراخ حفاظتی صفحه

دار که از  در صفحه زرهی سوراخ  رهبالا، فرآیند نفوذ پرتابه ضدز

جنس فولاد باینتیک نانوساختار تولید شده بود را توصیف نمودند. 

تکه  تکه تأثیرهاي عددي  سازي هاي تجربی و شبیه آنها در آزمایش

که پرتابه به سطحی نزدیک به  شدن و یا انحراف هسته پرتابه زمانی

	کرر مشاهده نمودند.منماید (اثر لبه) را  اخ برخورد میاطراف سور

نکته حائز اهمیت در پژوهش انجام پذیرفته آن است که با توجه      

هایی که جنبه نظامی دارند معمولاً تحقیقات  به اینکه در فناوري

انجام گرفته توسط کشورهاي مختلف به ندرت در دسترس عموم 

هاي گیرند و از آنجاییکه بررسی و تحقیق در خصوص صفحه قرار می

دار در کشورمان تا کنون انجام نپذیرفته است روشن ی سوراخزره

هاي است که نیاز مبرمی وجود دارد تا تحقیقات در زمینه صفحه

گیري شده است انجام  دار بهرهزرهی که در آنها از صفحه سوراخ

پذیرد تا بتوان این سیستم زرهی را به خوبی شناسایی کرد و آن را 

ها، خودروها، فرمها، پلتن در تجهیز سازهبهبود بخشید تا بتوان از آ

آلات حمل و نقل و ... که نیازمند حفاظت بالستیک انواع ماشین

  مند گردید.باشند بهرهمی

ر در دااستفاده از صفحه سوراخ تأثیردر پژوهش حاضر ابتدا      

. سپس اثرگذاري پارامتر ه استدجلوي صفحه پایه نشان داده ش

هاي تجربی و دار و پایه با انجام آزمایش سوراخ فاصله بین دو صفحه

، بررسی و هاي عددي در فواصل مختلف مورد مقایسهسازيشبیه

  تحلیل قرار گرفته است.

  

  روش تجربی -2

 جنس و خواص مواد -1- 2

هاي تجربی انجام پذیرفته جنس مواد مورد استفاده براي  در آزمایش

همچنین جنس مواد مورد دار و صفحه پایه و  پرتابه، صفحه سوراخ

هاي تثبیت موقعیت  ها و پین استفاده به منظور ساخت فیکسچر
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فهرست اتصالات  2 در جدول ارائه شده است. 1 ها در جدول صفحه

هاي تجربی نشان  ها جهت انجام آزمایش مورد نیاز براي مونتاژ نمونه

 3 در جدول T6-6061خواص مکانیکی آلومینیوم  داده شده است.

  شده است. آورده

  

 ها ساخت نمونه -2- 2

 20به قطر T6-6061ها از میله آلومینیوم  براي ساخت پرتابه

ها بدین ترتیب  استفاده شده است. فرآیند ساخت پرتابه متر میلی

گردها با توجه به طول مورد نیاز (طول پرتابه که  بوده است که میل

برشکاري  متر میلی 30هاي  بوده است) در اندازه متر میلی 2/28

مورد نظر  گردیده، سپس با استفاده از دستگاه تراش، به شکل

هاي ساخته شده همگی با نوك  پرتابه درآورده شده است.

  باشد.  گرم می5شکل بوده و جرم آنها برابر با  دوکی
  

 ها و فیکسچرها مواد اولیه ساخت نمونه 1جدول 

Table 1 Materials for making samples and fixtures 

 مشخصه متریال متریال مورد استفاده عنوان

 پرتابه
میله آلومینیوم به قطر 

mm20 

 T6-6061آلومینیوم 

 دار صفحه سوراخ
ورق آلومینیوم به 

 mm 2ضخامت 

 T6-6061آلومینیوم 

 صفحه پایه
ورق آلومینیوم به 

 mm 2ضخامت 

 T6-6061آلومینیوم 

 فیکسچرهاي اصلی
ورق فولادي به ضخامت 

mm 15 

 St37د فولا

 فیکسچرهاي واسط
ورق فولادي به ضخامت 

mm 3 

 St37فولاد 

هاي  پین

 دهنده موقعیت

گرده فولادي به قطر 

mm٢٠ 

 St37فولاد 

  

 ها براي مونتاژ نمونه اتصالات 2جدول 

Table 2 Joints for assembling samples 
 تعداد (عدد) مشخصه عنوان

 mm110 4به طول  M16 پیچ

 M16 16 مهره

 M10 8 هرهم

  

هاي  پرتابه ساخته شده جهت انجام آزمایش 2در شکل      

تجربی نشان داده شده است. به منظور طراحی و ساخت 

دار و پایه یکی از پارامترها انتخاب ضخامت  هاي سوراخ صفحه

ها جهت ایجاد حفاظت بالستیک مناسب و در  مناسب این صفحه

ن دو صفحه در عین حال به حداقل رساندن مجموع وزن ای

مقایسه با وزن یک صفحه یکپارچه که داراي همان میزان 

  باشد است. حفاظت بالستیک می

  ]٢١[ T6-6061خواص مکانیکی آلومینیوم  3جدول  
Table 3 Mechanical properties of Al 6061-T6 

 واحد مقدار نماد عنوان

ρ 2700 3/kg چگالی m 

 UTS 310 Mpa نهایی استحکام کششی

 y 324 Mpa استحکام تسلیم

 E 69 Gpa مدول الاستیک(یانگ)

 G 26 Gpa مدول برشی

  

    
Fig. 2 The projectile used in experiments 

  ها پرتابه مورد استفاده در آزمایش 2شکل 

  

هر دو صفحه  هاي اولیه سازي در پژوهش حاضر با توجه به شبیه     

انتخاب شده است. پارامتر  متر میلی 2دار و پایه با ضخامت  سوراخ

باشد که این پارامتر  دار قطر سوراخ می مهم دیگر در صفحه سوراخ

کمی  ]15، 14[ هاي ها و به عنوان نمونه در مقاله در اغلب مقاله

تر و نزدیک به قطر هسته پرتابه ورودي انتخاب شده است و  کوچک

هاي تجربی مقدار قطر سوراخ به  و بر اساس داده ]18[ الهدر مق

  ) انتخاب گردیده است:1صورت آمده در رابطه (

)1(  d = D − 0.2 

قطر سوراخ در  dقطر هسته پرتابه ورودي و  D که در رابطه فوق     

  باشد. دار می صفحه سوراخ

دار در این  هاي سوراخ ها در صفحه بر همین مبنا قطر سوراخ     

باشد برابر  می متر میلی 10وهش با توجه به قطر پرتابه ورودي که پژ

صفحه  3 در نظر گرفته شده است. در شکل متر میلی 8/9با 

  .صفحه پایه نشان داده شده است 4 دار و در شکل سوراخ

گذار دیگر تأثیردار، پارامتر  در طراحی و ساخت صفحه سوراخ

باشد  ها از هم می سوراخ ها نسبت به یکدیگر و فاصله چیدمان سوراخ

که در این زمینه نیز در پژوهش حاضر از چیدمان مثلتی که در 

نشان داده شده استفاده شده  5 باشد و در شکل ها مرسوم می مقاله

استفاده شده  متر میلی 8/13ها  است. همچنین فاصله بین سوراخ

 1هاي تجربی از دستگاه تفنگ گازي است. به منظور انجام آزمایش

  ستفاده شده است.ا

                                                           
1 Gas Gun 
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Fig. 3 Perforated plate used in experiments 

  ها مورد استفاده در آزمایش دار سوراخصفحه  3شکل 

 

  
Fig.4 Base plate used in experiments 

  ها صفحه پایه مورد استفاده در آزمایش 4شکل 

  

جهت ثبت سرعت ورودي پرتابه (سرعت برخورد با صفحه 

سنج لیزري استفاده شده و سرعت  سرعتهدف) از یک سیستم 

خروجی (باقیانده) پرتابه در صورت عبور از صفحه هدف، توسط یک 

شود. راه دیگر اندازه گیري سرعت خروجی  کرونوگراف سنجیده می

پرتابه و نیز ثبت تصویر پرتابه خروجی از هدف استفاده از دوربین 

در گیري آن باشد که تصاویر مربوطه و نحوه قرار سرعت بالا می

دار در  هاي پایه و سوراخ مونتاژ صفحه نشان داده شده است. 6 شکل

 7 هاي سرعت بالا به صورت شکل کنار یکدیگر جهت انجام آزمایش

  باشد. می

  

  تحلیل عددي - 3

هاي  ضربه سرعت بالا و مسائل نفوذ در برگیرنده تغییر شکل

ی و بزرگ، فرسایش، نرخ کرنش بالا وابسته به رفتار غیرخط

سازي نفوذ به صورتی که باشد. بنابراین مدل شدن می تکه تکه

هاي  ات ذکر شده در آن لحاظ شده باشد مهم است. روشتأثیر

اي تکامل  عددي و تکنولوژي محاسبات متناظر با آن به اندازه

هاي پیچیده و الگوهاي نفوذ در فرآیند  یافته که تغییر شکل

بینی شود. مرور  بی پیشتواند با دقت خو ضربه بالستیک، می

دهد که اکثر  هاي چاپ شده در این زمینه نشان می مقاله

  .]26 - 22[ ها با هیدروکدها انجام پذیرفته است پژوهش

که به صورت  1یکی از کدهاي متداول به اصطلاح صریح     

سازي ضربه پرتابه به یک صفحه زرهی  موفقیت آمیزي براي شبیه

  .]15[ باشد می 2داینا اس ست المورد استفاده قرار گرفته ا
  

  
Fig. 5 Holes layout (60ᵒ arrangement) and distance between them 

 دار فاصله آنها در صفحه سوراخ و )60° (چیدمان ها چیدمان سوراخ 5شکل 

  

  
Fig. 6 High speed camera and how to deploy it	

  ستقرار آندوربین سرعت بالا و نحوه ا 6شکل 

  

 
Fig. 7 Target plates layout (base + perforated plates) 

  دار) هاي هدف(صفحه پایه + سوراخ چیدمان مجموعه صفحه 7شکل 

  

	که	باشدمی	قوي	کد اجزا محدود بسیار	داینا یک اس افزار النرم     

ن دینامیکی غیرخطی دارد. قابلیت ای	مسائل	حل	در	توانمندي بالایی

دهی فلزات با افزاري در تحلیل مسائل ضربه، انفجار، شکلبسته نرم

نوع  200... و دارا بودن بیش از  هاي زیاد، امواج شوك وتغییر شکل

هاي تماس نوع معادله حالت و انواع روش 14مدل ماده گوناگون و 

هاي مهندسی افزار سطوح، این کد را به یکی از پرکاربردترین نرم

است. بنا به توضیحات فوق و از آنجاکه پژوهش انجام مبدل کرده 

هایی بوده است که در آنها علاوه  سازي پدیده پذیرفته نیازمند شبیه

هاي بالا نیز وجود داشته،  هاي بزرگ، نرخ کرنش بر تغییر شکل

در تحلیل عددي  LS-DYNA 971 R11بنابراین از کد غیرخطی 

  گیري شده است. این پژوهش بهره

                                                           
1 Explicit 
2 LS-Dyna 

       

دار صفحه سوراخ  

 فیکسچر اصلی
سچر واسطفیک  



  

  و همکاران زارعجواد نیک  دار در جلوي صفحه هدف در برابر ضربه بالستیکهاي سوراخلیل تجربی و عددي تأثیر استفاده از صفحهتح
  

  7شماره  9، دوره 1401مهر مهندسی ساخت و تولید ایران،   14

 

  بندي دسه مدل و مشهن -1- 3

دار و از آنجاکه بتوان  هاي پایه و سوراخ سازي صفحه به منظور مدل

ها را به صورت مناسب طراحی نمود و پیش از ساخت  این صفحه

ها الزامات مونتاژپذیري آنها را مورد بررسی قرار داد، این  این صفحه

ي و مونتاژ سازمدل 1افزار سالیدورکس ها ابتدا با استفاده از نرم صفحه

ها،  سازي گردید. در ادامه به منظور انجام حل عددي شبیه

سازي و  داینا مدل اس افزار ال دار در نرم هاي پایه و سوراخ صفحه

هاي  زنی گردید. نکته قابل ذکر در اینجا این است که صفحه مش

زنی گردیده است.  سازي و مش دار به طور کامل مدل پایه و سوراخ

نیز  9 و در شکلزنی پرتابه  سازي و مش مدلنحوه  8 در شکل

افزار  در نرمهاي هدف که  همه  زنی صفحه سازي و مش مدل

در پژوهش حاضر  نشان داده شده است. انجام پذیرفته، داینا اس ال

وابستگی حل به ابعاد المان مورد بررسی قرار گرفته است. بدین 

تغییر داده شده و  متر میلی 3/0تا  متر میلی 5/0منظور ابعاد المان از 

ها بدست آمد و  سازي سرعت خروجی پرتابه، در یکی از شبیه

به پایین، میزان  متر میلی 35/0مشخص گردید از اندازه المان 

سرعت خروجی تغییرات چندانی نداشته، بنابراین کوچکترین اندازه 

  باشد. می متر میلی 35/0المان مناسب، مقدار 

  

  
Fig. 8 Projectile meshing in numerical simulation 

  عدديسازي  زنی پرتابه در شبیه مش 8شکل 

 

  
  (الف)

  
  (ب)

Fig. 9 Target plate meshing (a- base  plate  , b- perforated plate) 
  دار) صفحه سوراخ -صفحه پایه، ب -هدف(الف  زنی صفحه مش 9شکل 

                                                           
1 SolidWorks 

 مدل مواد -2- 3

هاي  سازي مواد در شبیهبینی صحیح رفتار  به منظور حصول پیش

ماده براي مواد مختلف بسیار حائز  عددي انتخاب درست مدل

ها براي توصیف  ماده باشد. یکی از پرکاربردترین مدل اهمیت می

رفتار ویسکوپلاستیک اجسام در گستره وسیعی از نرخ کرنش، مدل 

هاي  ورژنهاي مختلف از  باشد که در مقاله می 2کوك–جانسون

داینا وجود دارد استفاده گردیده  اس ال افزار نرم درمختلف آن که 

  ].28، 27است [

کوك نسبت به سایر –ماده جانسون مزیت استفاده از مدل     

سیمونز، لحاظ نمودن کار سختی و  - ها همچون کوپر ماده مدل

افزار  باشد. نرم کوك می- ماده جانسون همچنین اثرات دمایی در مدل

کوك ارائه داده - ماده جانسون تلف از مدلداینا چند نسخه مخ اس ال

مندي از ماده آلومینیوم براي ساخت  . با توجه به بهره]29[ است

بینی صحیح  دار و به منظور پیش صفحه سوراخ پرتابه، صفحه پایه و

-MATداینا  اس افزار ال ماده موجود در نرم رفتار آنها از مدل

JOHNSON-COOK (AMT-15) یل استفاده شده است. دل

کوك، در - هاي جانسون استفاده از نسخه مذکور در میان سایر نسخه

شدن اثرات دمایی، کار سختی و نرخ کرنش در این نسخه   نظرگرفته

کوك از معادلات - ماده جانسون است. بعلاوه اینکه این نسخه از مدل

ها استفاده نموده است.  تري در مقایسه با سایر نسخه ساده

  :]30[ باشد ) می2اده به صورت رابطه (م بندي این مدل فرمول

)2(  σ� = 	 �� + ���
���1 + �����̇

∗�[1 − ��
�] 

	تنش تسلیم A تنش ایجاد شده و	y	)،2(	در رابطهکه      

ضریب اعمال  C شوندگی بوده و پارامترهاي سخت nو  B باشد. می

̇��. باشد نیز کرنش پلاستیک موثر می ��باشد؛  نرخ کرنش می
∗ 

) آورده شده 3شده) در رابطه ( بعد نسبت نرخ کرنش (نرخ کرنش بی

نرخ کرنش  ̇�� نرخ کرنش پلاستیک موثر و ̇��که در آن است 

  :پلاستیک موثر مرجع است، لذا طبق تعریف

)3(  ��̇
∗ =

��̇

��̇

 

آید  ) بدست می4به صورت رابطه ( ��، )2همچنین در رابطه (     

، دماي ي کاري آزمایشبه ترتیب دما ��و  �� ،Tکه در این رابطه 

  باشند: اتاق و دماي ذوب در واحد کلوین می

)4(  �� =
� − ��

�� − ��

 

 A ،B ،n، C ادهثابت م 5کوك، - در مدل تنش جریان جانسون

  بایست تعیین گردند. می mو 

اول تنش را به عنوان تابعی از کرنش  کروشه )2در رابطه (     

دوم و  کروشهدهد؛  پلاستیک در نرخ کرنش مرجع و دماي اتاق می

                                                           
2 Johnson-Cook 
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 ی حرارتیسوم نیز به ترتیب ارائه دهنده اثر نرخ کرنش و نرم شوندگ

  باشند. می

کوك براي محاسبه کرنش گسیختگی از - ماده جانسونمدل      

نماید که شامل  ) استفاده می5بندي به شکل رابطه ( یک فرمول

محوري، دما و نرخ کرنش در کرنش شکست  اثرات تنش سه

باشد. این مدل شکست، یک مدل آسیب تجمعی است که  می

نماید  دهد. این مدل فرض می یتاریخچه بارگذاري را مدنظر قرار م

گردد و درست  که آسیب در ماده در طی کرنش پلاستیک جمع می

زمانی که آسیب به مقدار بحرانی خود برسد، شکست به یکباره رخ 

  دهد. می

�� = [�� + �����(���∗)]�1 + ������̇
∗�[1 + ����

�]   

)5(  

محوري است و براي یک نمونه گرد  تنش سه ∗� )5در رابطه (

  .دآي ) بدست می6شده مقدار آن از رابطه ( بریده

)6(  �∗ =
��

���

=
1

3
+ �� �1 +

�

2�
� 

تنش موثر یا  ���تنش هیدرواستاتیک است،  ��) 6در رابطه (     

رین سطح مقطع و ت به ترتیب شعاع کوچک Rو  aباشد و  معادل می

  شدن است. شعاع انحنا در گلویی

باشند که  ) ضرایب گسیختگی می5در رابطه ( ��تا  ��ضرایب      

آیند. گسیختگی در ماده زمانی رخ  هاي تجربی بدست می از آزمون

آورده شده برابر ) 7) که در رابطه (Dخواهد داد که پارامتر آسیب (

  یک شود:

)7(  � = �
∆�

��
 

سازي جنس آلومینیوم  مقادیر پارامترهاي مورد نیاز براي مدل     

  ارائه شده است. 4 در جدول

  

 معادله حالت -3- 3

افزار  سازي عددي در نرم معادله حالت مورد استفاده در شبیه

بوده است. معادله حالت  1گرونایزن - داینا معادله حالت می اس ال

  :]31[ باشد ) می8ده در رابطه (گرونایزن به صورت آورده ش- می

)8(  � =
����� �1 + �1 −

�

�
� � − �

�

�
� ���

�1 − (�� − 1)� −
����

(���)
−

����

(���)��

+ (� + ��)�� 
نقطه تقاطع  Cانرژي درونی بر واحد حجم،  ��که در رابطه فوق      

شیب منحنی  ضرایب ��و  ��، ��شوك و ذره، منحنی سرعت 

 ضریب αباشد. پارامتر  ضریب گرونایزن می �سرعت شوك و ذره و 

پارامترهاي  5 باشند. در جدول تراکم می ضریب �تصحیح حجم و 

                                                           
1 Mie-Gruneisen 

سازي عددي ارائه  گرونایزن مورد استفاده در شبیه- معادله حالت می

  گردیده است.

  

هاي هدف و  کوك صفحه- ماده جانسون پارامترهاي ماده و مدل 4جدول 

  ]T6-6061 ]33 ،34شده از جنس آلومینیوم  پرتابه ساخته
Table 4 Material parameters and Johnson-Cook material model of 
target plates and projectile made of Al 6061-T6 [33, 34] 

  

هاي هدف و پرتابه ساخته شده از  پارامترهاي معادله حالت صفحه 5جدول 

 ]T6-6061 ]21جنس آلومینیوم 
Table 5 Equation of state parameters of target plates and projectile 
made of Al 6061-T6 [21] 

  پرتابه یا صفحه زرهی  یکا  نماد  عنوان

  C  سرعت موج الاستیک
m

s
 5350  

  S1 ___ 34/1  مقادیر شیب

  S2 ___ 0  

  S3 ___ 0  

   ___ 97/1  ضریب گرونایزن

  

  2آورگلس - 4- 3

یافته  گیري کاهشي مکعبی که از فرمولاسیون انتگرالها در المان

رخ  3کنند، ممکن است مودهاي تغییرشکل با انرژي صفر استفاده می

ها دچار تغییرشکل نامتعارف شده که  دهد. در این صورت المان

ممکن است ادامه حل را مختل و یا جواب نهایی را با خطا مواجه 

                                                           
2 Hourglass 
3 Zero Energy Deformation Mode 

  پرتابه یا صفحه زرهی  یکا  نماد  عنوان

   چگالی
3

Kg

m
 2700  

  E  MPa 69000  مدول الاستیک

  G MPa  26000  مدول برشی

  υ ___ 33/0  ضریب پواسون

  A MPa  324  کرنش سختی

  B MPa  114  

  n  ___ 42/0  

  C ___  002/0  نرخ کرنش سختی

 Cp  نرم شوندگی دمایی
J

KgK

  
890  

  Tr K  293  

  mT K  925  

  m ___  34/1  

گسیختگی 

  کوك-جانسون
D1	___  77/0 -  

  D2	___  45/1  

  D3	___  47/0 -  

  D4	___  0  

  D5	___  6/1  
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ها استفاده  رگلس براي المانسازد. براي حل این مشکل از گزینه آو

گردیده است. در این صورت با اعمال مقدار بسیار پایینی از انرژي به 

شود. در  ها، از بروز مودهاي تغییرشکل نامتعارف جلوگیري می المان

(آورگلس  1 هاي عددي در این پژوهش از آورگلس نوع سازي شبیه

توصیه به استفاده از داینا) با توجه به  اس استاندارد تعریف شده در ال

و با توجه به دستورالعمل  ]32، 15[ هاي مختلف آن در مقاله

  افزار استفاده شده است. نرم

  

  شرایط مرزي و اولیه -5- 3

هاي تجربی از  که در آزمایش با توجه به فیزیک مسئله و از آنجایی

استفاده  هاي هدف فیکسچر براي تثبیت موقعیت هر یک از صفحه

هاي واقع در چهار  مرزي گیردار براي المانشده است لذا شرایط 

هاي هدف تعریف گردیده است. از سوي دیگر به عنوان  طرف صفحه

(جهت نفوذ)،  Zهاي پرتابه در راستاي  شرط اولیه براي تمامی المان

  سرعت اولیه تعریف شده است.

  

  نتایج و بحث - 4

 5که تعداد آنها  هاي تجربی در این بخش با استفاده از آزمایش

هاي عددي انجام پذیرفته، نتایج حاصل  سازي و شبیه آزمایش بوده

دار در جلوي صفحه پایه  صفحه سوراخو عدم بکارگیري از بکارگیري 

پارامتر فاصله بین دو  تأثیرسپس به بررسی  است.ارائه گردیده

  است. دار پرداخته شده صفحه پایه و سوراخ

  

  دار) صفحه سوراخ صفحه پایه به تنهایی (عدم بکارگیري - 4-1

به تنهایی در  متر میلی 2 در آزمایش اول، صفحه پایه به ضخامت

متربرثانیه  212مقابل پرتابه قرار داده شد و پرتابه با سرعت اولیه 

شلیک گردیده و مشاهده شد که صفحه پایه به تنهایی قادر به ایجاد 

پرتابه ورودي نبوده است. نتایج  حفاظت بالستیک مناسب در مقابل

 10 سازي عددي در شکل بدست آمده از آزمایش تجربی و شبیه

هاي بوجود آمده در نشان داده شده است. با بررسی تغییر شکل

گردد که پدیده توسعه سوراخ نرم نماي جلو صفحه پایه مشاهده می

ت. به دلیل استفاده از پرتابه با نوك مخروطی شکل بوجود آمده اس

با بررسی پرتابه قبل و پس از آزمایش سرعت بالا مشخص گردید 

ررسی سرعت ببا . که پرتابه دچار تغییر شکل زیادي نشده است

 ، سرعت خروجیرخورد با صفحه پایه در آزمایش تجربیدر ب پرتابه

دهنده آن  که این موضوع نشانبدست آمد ثانیه  بر متر 69پرتابه 

به تنهایی قادر به ایجاد  متر میلی 2 است که صفحه پایه با ضخامت

ورودي نبوده است.  حفاظت بالستیک مناسب در مقابل پرتابه

سازي عددي  همچنین با بررسی نمودار سرعت پرتابه در شبیه

 82، میزان سرعت خروجی پرتابه (راستاي نفوذ)مشخص گردید 

متربرثانیه بدست آمده که در مقایسه با سرعت خروجی پرتابه در 

% 19متربرثانیه) در حدود  69ایش تجربی انجام گرفته (مقدار آزم

هاي شود که این میزان خطا براي انجام آزمایش اختلاف مشاهده می

هاي عددي گیري آز آزمایشباشد. با بهرهسرعت بالا قابل قبول می

مشخص گردید که حداقل ضخامت صفحه پایه به منظور ایجاد 

 5/4دي برابر با پرتابه ورو حفاظت بالستیک مناسب در مقابل

  باشد. می متر میلی

  

  دار در جلوي صفحه پایه صفحه سوراخ - 4-2

حه استفاده از صف تأثیر بررسی و مقایسهدر این آزمایش به منظور 

دار  از صفحه سوراخ وضعیتی کهبا  دار در جلوي صفحه پایه سوراخ

صفحه  ي ازمتر میلی 45دار در فاصله ، صفحه سوراخاستفاده نشده

ه مجموعه متربرثانیه ب 212ه با سرعت اولیه پرتاب .پایه قرار داده شد

مشخص گردید که در نتایج  بررسی هاي هدف اصابت نمود. باصفحه

روي نامتقارن به ها و القاي نی اثر برخورد پرتابه با لبه یکی از سوراخ

است. از سوي دیگر  رف شدهمنحمستقیم خود  ، پرتابه از مسیرآن

انحراف  برخورد سرعت اولیه پرتابه کاهش یافته است.ثر این در ا

ایجاد شده در مسیر پرتابه موجب گردیده تا پرتابه به صورت مایل 

به صفحه پایه برخورد نماید. در مجموع تمامی پارامترهاي ذکر شده 

ردد. با موجب گردیده تا پرتابه قادر به نفوذ و عبور از صفحه پایه نگ

ییر شکل د که پرتابه موجب تغیگردمشخص  بررسی صفحه پایه

است. همچنین با بررسی نوع تغییر شکل  پلاستیک صفحه پایه شده

گردد نحوه برخورد پرتابه  ایجاد شده بر روي صفحه پایه مشخص می

توان  طور می به صفحه پایه به صورت مایل بوده است. در واقع این

ر از مسیر مستقیم داصفحه سوراخ تأثیربیان نمود که پرتابه تحت 

خود خارج شده و به صورت مایل به مسیر خود ادامه داده است و 

در برخورد به صفحه پایه ابتدا نوك فرسایش یافته آن به صفحه پایه 

برخورد نموده و در ادامه با توجه به اینکه پرتابه به صورت مایل در 

یش حال حرکت بوده است در برخورد به صفحه پایه این انحراف افزا

یافته و موجب گردیده که بدنه جانبی پرتابه نیز با صفحه پایه 

به صفر رسیده و متوقف  برخورد نماید و در نهایت سرعت پرتابه

تصویر  12 دار و در شکلتصویر صفحه سوراخ 11 . در شکلگردد

سازي عددي نشان داده شده  صفحه پایه در آزمایش تجربی و شبیه

دار و صفحه پایه باهم نشان  سوراختصویر صفحه  13 است. در شکل

محل برخورد پرتابه به صفحه  صویرداده شده است. در این ت

مقایسه گردیده و قابل مشاهده است که صفحه پایه  و دار سوراخ

ال نیروي نامتقارن و در نتیجه اعماعمال نیروي خمشی اثر  پرتابه در

دچار ود از مسیر مستقیم حرکتی خدار،  به آن از سوي صفحه سوراخ



  

  و همکاران زارعجواد نیک  دار در جلوي صفحه هدف در برابر ضربه بالستیکهاي سوراختحلیل تجربی و عددي تأثیر استفاده از صفحه
  

  17  7شماره  9، دوره 1401مهر مهندسی ساخت و تولید ایران، 

 

دار و  . جرم واحد سطح مجموع صفحه سوراخانحراف گردیده است

پایه که قابلیت ایجاد حفاظت بالستیک مناسب در مقابل پرتابه 

بوده است. جرم واحد  بر مترمربع گرم 8426ورودي داشته برابر با 

سطح صفحه یکپارچه با حفاظت بالستیک یکسان در مقابل همان 

باشد. بنابراین  می بر مترمربع گرم 12150با  پرتابه ورودي نیز برابر

دار و پایه به جاي  در صورت استفاده از مجموعه صفحه سوراخ

  گردد. % کاهش وزن مشاهده می31صفحه یکپارچه، به میزان حدود 
  

 دار فاصله بین دو صفحه پایه و سوراخ تأثیربررسی  - 4-3

ه بین دو پارامتر فاصل تأثیربه منظور بررسی و تحلیل چگونگی 

دار و پایه در فرآیند برخورد پرتابه با مجموعه صفحه صفحه سوراخ

هدف در سه وضعیت ممکن (فاصله دو صفحه کمتر و بیشتر از طول 

  پرتابه و همچنین فاصله دو صفحه برابر با صفر) 
  

    
  (ب)  (الف)

Fig. 10 Base plate – front view [absence of perforated plate] (a- 
experimental study, b- numerical study) 

 - دار] (الفنماي جلو [عدم حضور صفحه سوراخ -صفحه پایه 10شکل 

  سازي عددي) شبیه -آزمایش تجربی ، ب
  

  
Fig. 11 perforated plate – perforated plate spaced from base plate 
(a- experimental study, b- numerical study) 

 -دار با فاصله از صفحه پایه (الف صفحه سوراخ –دار  صفحه سوراخ 11شکل 

  سازي عددي شبیه -آزمایش تجربی ، ب
  

  
Fig. 12 Base plate - perforated plate spaced from base plate (a- experimental 
study, b- numerical study) 

آزمایش  -دار با فاصله از صفحه پایه (الفصفحه سوراخ -صفحه پایه 12شکل 

  سازي عددي)شبیه -تجربی، ب

هاي عددي متناظر با آن انجام  سازي هاي تجربی و شبیه آزمایش

بررسی پارامتر فاصله بین صفحه پایه و صفحه پذیرفته است. 

که هرچه این فاصله باشد  دار از آن جهت حائز اهمیت می سوراخ

هاي هدف کاهش خواهد  کاهش یابد ابعاد تمام شده مجموعه صفحه

 شده ابعاد هندسی به خصوص ضخامت در ابعاد تمام . در واقعیافت

هر میزان از اندازه ضخامت کاهش و  یک تجهیز بسیار اثرگذار است

هاي هدف که به عنوان یک  یابد در ساخت و مونتاژ مجموعه صفحه

گیرند محدودیت  کننده مورد استفاده قرار می زوده حفاظتتجهیز اف

 کمتري وجود خواهد داشت.

  

  
Fig. 13 Comparison of the impact point of the projectile on the perforated 
and base plate - perforated plate spaced from base plate 

صفحه  - دار و پایه وراخمقایسه محل اصابت پرتابه به صفحه س 13شکل 

 دار با فاصله از صفحه پایهسوراخ

  

 فاصله دو صفحه برابر صفر - 1- 4-3

شده است.  برابر صفر قرار داده صله بین دو صفحهدر این آزمایش فا

ثابت  و دار ها در صفحه سوراخ با برخورد پرتابه به لبه یکی از سوراخ

به صفر رساندن  تأثیر نتایج بدست آمده از ،پارامترها ن سایرنگهداشت

فاصله بین دو صفحه مورد تحلیل قرار گرفته است. سرعت برخورد 

این آزمایش  درمتربرثانیه بوده است.  212هاي هدف  پرتابه با صفحه

هاي  که پرتابه به طور تقریبی به لبه یکی از سوراخ گردیدمشاهده 

دار برخورد نموده و موجب ایجاد شکست در صفحه  صفحه سوراخ

از پشت مجموعه متربرثانیه  15ایه شده و با سرعت باقیمانده پ

مقدار سازي عددي  شبیه درهاي هدف خارج گردیده است.  صفحه

میزان خطا که متربرثانیه بوده است  3/12رابر با سرعت خروجی ب

آید. با بررسی تصویر ضبط شده پرتابه توسط  % بدست می18برابر با 

هاي  مجموعه صفحهوج پرتابه از دوربین سرعت بالا در لحظه خر

گردد که  نشان داده شده است مشخص می14 هدف که در شکل

خود را بر روي پرتابه گذاشته و موجب  تأثیردار  صفحه سوراخ

انحراف آن از مسیر مستقیم شده و در نتیجه موجب گردیده است، 

پرتابه به صورت مستقیم با صفحه پایه برخورد ننماید ولی این 

نحراف به دلیل فرصت کم پرتابه براي انحراف از مسیر میزان ا

اي نبوده که صفحه پایه قادر به ایجاد  مستقیم خود، به اندازه

   
   ب                                                  الف             

    
  )                                      (ب)الف(                    

 لبه سوراخ تخریب شده

ابت پرتابه به محل اص
 دار صفحه سوراخ

ابت پرتابه محل اص
 پایهبه صفحه 
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حفاظت بالستیک مناسب گردد. بنابراین پرتابه بلافاصله با صفحه 

پایه برخورد نموده و موجب تخریب کامل آن شده و از پشت صفحه 

این چیدمان مشاهده شده  پایه خارج گردیده است. در مجموع در

است که مجموعه صفحه هدف قابلیت ایجاد حفاظت بالستیک 

تصاویر  15به ورودي را نداشته است. در شکلمناسب در مقابل پرتا

  .دار و صفحه پایه نشان داده شده است صفحه سوراخمربوط به 
  

  
Fig. 14 The image of the deviated projectile under effect of perforated plate 
(perforated plate spaced from base plate) 

دار (صفحه صفحه سوراخ تأثیرتصویر پرتابه انحراف یافته تحت  14شکل 

  دار با فاصله صفر از صفحه پایه)سوراخ

 

  
Fig. 15 Base plate and perforated plate – zero distance between two plates 
(a- experimental study, b- numerical study) 

 -آزمایش تجربی ، ب -(الف  - دار  صفحه پایه و صفحه سوراخ 15شکل 

 سازي عددي) شبیه

  

گردد که  دار در این آزمایش مشخص می با بررسی صفحه سوراخ     

زمانی برخورد پرتابه به صفحه پایه و  در این آزمایش به دلیل هم

دار بسیار اندك  فحه سوراخدار، سطح آسیب بر روي ص صفحه سوراخ

باشد. در واقع به این دلیل که صفحه پایه بدون فاصله در پشت  می

دار قرار گرفته بنابراین به نحوي صفحه پایه موجب بالا  صفحه سوراخ

دار گردیده و در مجموع پرتابه توانسته  رفتن استحکام صفحه سوراخ

ر را اندکی دا هاي موجود بر روي صفحه سوراخ فقط یکی از سوراخ

توان بیان نمود که در  دچار تغییر شکل نماید. به عبارت دیگر می

دار اثر خمشی خود را که منجر به  این نحوه چیدمان، صفحه سوراخ

گردد از دست داده و بنابراین  اعمال نیروي نامتقارن به پرتابه می

هاي  چندانی در ایجاد حفاظت بالستیک توسط مجموعه صفحه تأثیر

  .ردهدف ندا
  

  فاصله دو صفحه کمتر از طول پرتابه - 2- 4-3

 متر میلی 2/28در ادامه با توجه به اینکه اندازه طول پرتابه برابر با 

قرار داده شد و  متر میلی 21بوده است، فاصله بین دو صفحه مقدار 

متربرثانیه به سمت مجموعه صفحه هدف  209پرتابه با سرعت اولیه 

ها و پرتابه پس از انجام این آزمایش  هشلیک گردید. در بررسی صفح

مشاهده گردید که مجدد با توجه به برخورد پرتابه به لبه یکی از 

دار اثرات خود را که عبارت است از ایجاد  ها، صفحه سوراخ سوراخ

سایش در نوك پرتابه و همچنین اعمال نیروي نامتقارن ناشی از اثر 

است. بنابراین مجموعه خمشی وارده به پرتابه، را همچنان داشته 

هاي هدف از نفوذ پرتابه ممانعت نموده است. تصاویر مربوط  صفحه

نشان داده شده است.  16 دار در شکل به صفحه پایه و صفحه سوراخ

دار مشخص است در این  طور که از نماي جلویی صفحه سوراخ همان

تغییر ها در تقابل با پرتابه دچار  آزمایش به تعداد پنج عدد از سوراخ

اند که این بدان معنی است که سطح شکست  شکل و شکست شده

دار در این آزمایش بیشتر بوده است که دلیل آن  در صفحه سوراخ

دار با صفحه پایه در مقایسه با طول  کم بودن فاصله صفحه سوراخ

دار  باشد. در واقع پرتابه پس از برخورد با صفحه سوراخ پرتابه می

دار در حال  و ضمن عبور از صفحه سوراخدچار انحراف گردیده 

باشد. بنابراین در زمانیکه هنوز پرتابه به طور کامل از  چرخش می

رسد و  دار خارج نگردیده، نوك پرتابه به صفحه پایه می صفحه سوراخ

گردد و از آنجاییکه هنوز انتهاي پرتابه با  این انحراف تشدید می

بیشتر منجر به تحت دار در تماس است این چرخش  صفحه سوراخ

قرار دادن تعداد سوراخ بیشتر توسط پرتابه گردیده و در نهایت  تأثیر

  شود. پرتابه متوقف می
  

 فاصله دو صفحه بیش از طول پرتابه - 3- 4-3

 متر میلی 58در این آزمایش فاصله بین دو صفحه از یکدیگر مقدار 

برابر با  قرار داده شد که این مقدار فاصله نسبت به طول پرتابه که

 205پرتابه با سرعت اولیه  باشد. است، بیشتر می متر میلی 2/28

هاي هدف اصابت نمود. در این آزمایش  متربرثانیه به مجموعه صفحه

نیز سعی گردیده که پرتابه به لبه سوراخ برخورد نماید. بنابراین با 

فاصله بین دو صفحه  تأثیرثابت نگهداشتن همه پارامترها مجدد 

  حث و بررسی دقیق قرار گرفت.مورد ب
  

  
  (ب)                   (الف)                                                  

Fig. 16 Experimental study – distance of two plates less than the length of 
the projectile (a- base plate, b- perforated plate) 

صفحه  -فاصله دو صفحه کمتر از طول پرتابه (الف -تجربیآزمایش  16شکل 

  )دار صفحه سوراخ -پایه ، ب

  

 )ب(                              )الف(                    

  
  
  

          

 ش یافتهپرتابه چرخ

 دار ناحیه آسیب صفحه سوراخ ناحیه آسیب صفحه پایه
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دار و پایه  هاي سوراخ از مشاهدات انجام گرفته بر روي صفحه     

دار در این آزمایش نیز اثرات  گردد که صفحه سوراخ گیري می نتیجه

خود را بر روي پرتابه گذاشته است و توانسته هم موجب ایجاد 

ایش در نوك پرتابه و هم اعمال نیروي نامتقارن به پرتابه گردد و س

بنابراین پرتابه از مسیر مستقیم خود منحرف گردیده است. در 

دار باعث گردیده تا پرتابه نتواند در صفحه پایه  نهایت صفحه سوراخ

ایجاد شکست نموده و از آن عبور نماید. آنچه در این آزمایش بیشتر 

هاي دیگر  اف بیشتر پرتابه در مقایسه با آزمایشمشهود بود انحر

باشد.  به وضوح مشخص می 17 شکلباشد که این موضوع در  می

طور قابل بیان است که از آنجاکه پرتابه پس از دلیل آن هم این

دار و انحراف از مسیر خود، تا پیش از  برخورد با صفحه سوراخ

ه دو صفحه، مسافت رسیدن به صفحه پایه، با توجه به افزایش فاصل

بیشتري را طی نموده است لذا مدت زمان بیشتري براي انحراف از 

اي که با صفحه پایه برخورد  مسیر خود داشته و بنابراین در لحظه

  نماید دچار انحراف بیشتري گردیده است. می

  

  ها مقایسه و بررسی نتایج آزمایش - 4-4

  دار استفاده از صفحه سوراخ تأثیربررسی  - 1- 4-4

ها  (سرعت باقیمانده) پرتابه که در آزمایش مقایسه سرعت خروجی

. این نمودار نشان داده شده است 18 نمودار شکل دربدست آمد 

دار با فاصله  گیري از صفحه سوراخ دهد که در صورت بهره نشان می

دار اثرگذاري خود را داشته و مجموعه  از صفحه پایه، صفحه سوراخ

ز نفوذ پرتابه، حفاظت بالستیک مناسبی را صفحه زرهی با ممانعت ا

  نمایند.  در مقابل پرتابه ایجاد می

  

  
Fig. 17 Comparison of the impact point of the projectile on the perforated 
and base plate - distance of two plates more than the length of the projectile 
plate 

فاصله دو  - دار و پایه پرتابه به صفحه سوراخمحل اصابت مقایسه  17شکل 

  صفحه بیش از طول پرتابه

  

  مقایسه میزان انحراف پرتابه - 2- 4-4

ها مشاهده گردید فاصله بین دو  طور که در بررسی آزمایش آن

معناداري در میزان انحراف پرتابه از مسیر مستقیم خود  تأثیرصفحه 

هاي مختلف  ان انحراف در آزمایشدارد. به منظور مقایسه این میز

انجام پذیرفته، زاویه ایجاد شده ناشی از محل برخورد پرتابه بر روي 

هاي مختلف مورد بررسی  دار و صفحه پایه در آزمایش صفحه سوراخ

بدست  19 قرار گرفت که در نتیجه آن نمودار آورده شده در شکل

ش یابد دهد هرچه فاصله بین دو صفحه افزای آمد که نشان می

  انحراف پرتابه از مسیر مستقیم نیز افزایش خواهد داشت.

 

  
Fig. 18 Projectile output velocity in presence / absence situation of 
perforated plate 

سرعت خروجی پرتابه در وضعیت حضور (بر حسب فاصله  18شکل 

  دار دوصفحه) و عدم حضور صفحه سوراخ

 

  
Fig. 19 The amount of projectile deviation angle in terms of the distance 
between two plates 

 میزان زاویه انحراف پرتابه بر حسب فاصله بین دو صفحه 19شکل 

  

 گیري نتیجه -5

ها نشان داده  در پژوهش حاضر با مقایسه نتایج حاصل از آزمایش

شد که استفاده از یک مجموعه صفحه زرهی متشکل از یک 

زرهی  صفحه سواخ دار در جلوي صفحه پایه در مقایسه با صفحه

مناسب و ممانعت از نفوذ حفاظت بالستیک  یکپارچه ضمن ایجاد

فاصله  همچنین باشد. تر می تر بودن ارجح ، به دلیل سبکپرتابه

دار و پایه نیز مورد مطالعه قرار گرفت که در بین دو صفحه سوراخ

دار  گذاري مناسب صفحه سوراخآن مشخص گردید به منظور اثر

اي به اندازه بیش از طول پرتابه بین دو بایست حداقل فاصلهمی

ها  . از مقایسه نحوه تغییر شکل پرتابه و صفحهصفحه لحاظ گردد

هاي عددي نیز مشخص  هاي تجربی و شبیه سازي  در آزمایش

توان  گردید که مشابهت زیادي بین نتایج وجود دارد و بنابراین می

هاي تجربی متعدد  از شبیه سازي عددي به جاي انجام آزمایش
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در مجموع و با توجه به مطالعات تجربی و عددي  مند گردید. بهره

 گردد: هاي زیر ارائه می گیري انجام شده نتیجه

با  دار مجموعه صفحه زرهی که در آن از صفحه سوراخ -

 متر میلی 2با ضخامت  در جلوي صفحه پایه متر میلی 2ضخامت 

زرهی با زمانیکه که از یک صفحه  در مقایسه استفاده شود

استفاده گردد تا  متر میلی 5/4با ضخامت  یکپارچه(فاقد سوراخ)

وزن کمتري خواهد داشت درحالیکه هر دو قادر به ممانعت % 31

  باشند. از نفوذ پرتابه در شرایط مشابه می

عه به منظور ایجاد حفاظت بالستیک مناسب توسط مجمو -

باشد  دار و پایه می مل بر صفحه سوراخ صفحه زرهی که مشت

بایست فرصت کافی براي ایجاد انحراف در پرتابه از مسیر  می

دار  مستقیم خود مهیا گردد، بنابراین فاصله بین دو صفحه سوراخ

بایست حداقل بیش از طول پرتابه ورودي باشد و این  و پایه می

 انحراف پرتابه بیشتر خواهد شد. فاصله هر مقدار که افزایش یابد

داینا به  اس افزار ال سازي عددي انجام پذیرفته در نرم مدل -

ها، میزان سطح آسیب در صفحه  تواند نحوه تغییر شکل خوبی می

دار، تغییر شکل پرتابه و سایش در نوك آن  پایه و صفحه سوراخ

 توان از آن به منظور مشاهده و در مجموع می را نشان دهد

هاي هدف استفاده کرد و  چگونگی پروسه نفوذ پرتابه در صفحه

  بینی نمود. ها را پیش تغییر شکل

 

  مئفهرست علا - 6

UTS   ،استحکام کششی نهاییMpa  

E  ،(یانگ) مدول الاستیکMpa  

G   ،مدول برشیMpa  

D   ،قطر هسته پرتابهmm  

d  دار،  قطر سوراخ در صفحه سوراخmm  

A   ،تنش تسلیمMpa  

B  پارامتر سخت شوندگی  

n  پارامتر سخت شوندگی  

C  نرخ کرنش سختی  

Th نسبت دماي بی بعد  

T ،دما K 

Tr  ،دماي اتاقK 

Tm  ،دماي ذوبK 

m کوك- ثابت ماده در مدل تنش جریان جانسون  

D1-D5  ضرایب گسیختگی  

D کوك)- پارامتر آسیب (در مدل جانسون  

a شعاع کوچکترین سطح مقطع  

R نحنا در گلویی شدنشعاع ا  

E0 انرژي درونی  

C    سرعت موج الاستیک
m

s
 

S1, S2, S3  ضرایب شیب منحنی سرعت شوك و ذره  

pC  شوندگی دمایی ضریب نرم  

  م یونانیئعلا

   ،چگالی
3

kg

m
 

y  ،استحکام تسلیمMpa  

p کرنش پلاستیک موثر  
*
p  نسبت نرخ کرنش  

p نرخ کرنش پلاستیک  

0 نرخ کرنش پلاستیک موثر مرجع  

f کرنش شکست  

H تنش هیدرواستاتیک  

eq تنش موثر یا معادل  

* تنش سه محوري  

 ضریب گرونایزن  

 فاکتور تصحیح حجم  

 فاکتور تراکم  

 ضریب پواسون  
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