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با  معمولاًبازرسی خطوط لوله . نشتی شار مغناطیسی متداولترین روش براي تشخیص خوردگی در خطوط انتقال گاز استروش   
کننده براي مغناطیس کردن جداره لوله پیگ هوشمند داراي تعدادي سیستم مغناطیس. شود می ي هوشمند انجامها پیگاستفاده از 

ل ها مقدار این میدان نشتی توسط سنسورهاي اثر. کنددارند، میدان مغناطیسی نشت مییی که عیوب وجود ها مکاندر . باشدمی
هاي اخیر، طراحی مغناطیس کننده مناسب جهت بهبود احتمال در پژوهش. گرددگیري شده و براي تحلیل عیوب استفاده می اندازه

تست  سازي شبیهدر این پژوهش، ابتدا  .است تشخیص عیوب در روش نشتی شار مغناطیسی بسیار مورد توجه پژوهشگران بوده
قطعه تحت بررسی از جنس کربن استیل با . شدانجام  کامسولافزار  در نرمبر اساس معادلات ماکسول  نشتی شار مغناطیسی

سپس  .ندشد سازي شبیه) متر میلی 6و  4(هاي متفاوت بود و بر روي آن دو خوردگی پیتینگ با عمق متر میلی 10ضخامت 
و بدست آوردن ابعاد سیستم  ها سازي شبیهپس از انجام  .ي نشتی شار مغناطیسی بدست آمده از این عیوب بررسی شدندها نالسیگ

با نتایج  سازي شبیهاعتبار سنجی، نتایج  منظور بهابتدا  .، سیستم نشتی شار مغناطیسی طراحی و ساخته شدکنندهمغناطیس
خطاي . و آزمایشگاهی وجود دارد سازي شبیهدهد که تطابق خوبی بین نتایج  می نتایج مقایسه نشان. آزمایشگاهی مقایسه گردیدند

انجام شده و هاي متفاوت  حاوي عیوب پیتینگ با عمق در نهایت تست نشتی شار مغناطیسی بر روي قطعه. است% 9نسبی حدود 
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 The magnetic flux leakage technique (MFL) is a widely used method for corrosion detection in the gas 
pipelines. The inspection of pipelines is typically performed using intelligent PIGs. The MFL intelligent 
PIG is equipped with an array of magnetizers responsible for inducing a magnetic field in the pipeline 
wall. The magnetic field leaks out of the pipeline wall at the locations where defects are present. The 
magnitude of the leakage magnetic field is measured by Hall-effect sensors and used for analysis of 
defects. In recent studies, the design of the appropriate magnetizer, as a technique to improve the 
probability of detection of the MFL, has been of great interest to the researchers. In this study, the 
simulation of the MFL technique was carried out based on Maxwell equations and in 3D using 
COMSOL software. The specimen under test was a carbon steel plate with a thickness of 10mm, which 
contained two pitting defects with various depths of 4mm and 6mm. Then, the MFL signals obtained 
from the defects were analyzed. Following the finite element modeling and obtaining the magnetizer 
dimensions, MFL system was designed and manufactured.  First, the FEM results were experimentally 
validated. The results of the comparison indicated that there was a good agreement between 
experiments and FEM. The mean error was below 9%. Finally, MFL experiments were carried out and 
C-scans from the defects of different depths were obtained. The C-scans can be used for 
characterization of the defects. 
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  قدمه م -1
روش براي بازرسی  متداولترین روش نشتی شار مغناطیسی

خطوط لوله انتقال گاز جهت شناسایی عیوب خوردگی و تعیین 
ر حین تست خطوط لوله د ].1[ت لوله اسمانده  عمر باقی
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القاي  فرایند، 1روش نشتی شار مغناطیسی فرومغناطیس با
ها  توسط تعدادي از مغناطیس کننده ها مغناطیس به جداره لوله

یک سیستم مغناطیس کننده متشکل از یک یوك . شود می انجام
 فرومغناطیس، دو کوپلینگ فرومغناطیس و دو آهنرباي دائمی

  .]2،3[باشد  می
روند و  می عنوان منابع مغناطیسی بکار هآهنرباهاي دائمی ب

دانسیته مغناطیسی پسماند آنها، قدرت میدان مغناطیسی را 
هاي مغناطیسی نیز از مواد کوپلینگ. کندتامین می

فرومغناطیس هستند و شار مغناطیسی را مابین آهنرباهاي 
یوك نیز از مواد  .دهند می دائمی و قطعه تحت تست، انتقال

 . بندد می فرومغناطیس بوده و مدار مغناطیسی را
یی که کاهش فلز و خوردگی ها نشتی شار مغناطیسی در مکان

نشتی شار مغناطیسی ). 1 شکل(دهد،  می در آنها ایجاد شده، رخ
. شوند می ل تشخیص دادهها بوجود آمده توسط سنسورهاي اثر
زرسی توسط روش نشتی شار زمانی عیوب موجود در قطعه مورد با

ي سیستم مغناطیس ها مغناطیسی قابل تشخیص هستند که المان
کننده، سطح مغناطیس کنندگی مناسبی را به قطعه تست اعمال 

در روش نشتی شار  ها بنابراین یکی از مهمترین چالش. نمایند
مغناطیسی، طراحی مغناطیس کننده مناسب است تا قویترین 

ایجاد شود و در نتیجه سیگنال نشتی شار سیگنال در حضور عیب 
مغناطیسی حاصل از عیب، توسط سنسورها قابل تشخیص باشد 

ي مغناطیس کننده با ابعاد ها طراحی و ساخت سیستم. ]4-6[
مختلف و مقایسه عملکرد آنها و در نهایت انتخاب یک مغناطیس 
. کننده بهینه، به روش آزمایشگاهی کاري دشوار و پر هزینه است

با این وجود، روش تحلیل المان محدود مناسبترین روش براي این 
   .]7،8[باشد  می منظور

براي ) روش تحلیلی و روش عددي(در حالت کلی، دو روش 
ي نشتی شار مغناطیسی ها و بدست آوردن سیگنال سازي شبیه

ي ها دو قطبی عنوان بهدر روش تحلیلی، عیوب  .وجود دارند
در  ها شوند و این دوقطبی می مغناطیسی در نظر گرفته

  .شوند می ي عیب ایجادها دیواره
  

  
Fig. 1 Magnetic field lines: (1) without defect, (2) with defect 

  ]4[با عیب ) 2(بدون عیوب، ) 1: (خطوط میدان مغناطیسی در حالات 1شکل 
                                                             
1 Magnetic Flux Leakage (MFL) 

اي از ناحیه  راه حل بسته و تحلیل سادهیک روش تحلیلی 
ي ها ي روشها بدلیل محدودیت .]13-9[دهد  می عیب ارائه

تحلیلی در مدل کردن انواع مختلف عیوب و در نظر گرفتن 
روش مدل (خواص غیرخطی مواد فرومغناطیسی، روش عددي 

 سازي مدلبطور گسترده توسط پژوهشگران براي ) المان محدود
  .گردد می روش نشتی شار مغناطیسی استفاده

با حل معادلات ماکسول و با در روش عددي، نشتی شار 
روش عددي . شود می اعمال شرایط مرزي مناسب بدست آورده

. ي پیچیده استها مسائل غیرخطی و هندسه سازي مدلقادر به 
روش المان محدود دوبعدي براي ي قبلی، ها در پژوهش

روش نشتی شار مغناطیسی استفاده شده و اثبات  سازي شبیه
مدل المان محدود دوبعدي، در . کرده که روش موثري است

 در نظر گرفته) همانند عیوب ترك(عیوب بصورت دو بعدي 
روش المان محدود دو بعدي براي مدل کردن عیوب . شوند می

همچنین، روش المان محدود . پیتینگ سه بعدي مناسب نیست
دوبعدي قادر به تعیین دقیق میزان اشباع مغناطیسی ایجاد شده 

این روش براي طراحی سیستم  بنابراین. در قطعه نیست
 .]17-14[مغناطیس کننده، مناسب نمی باشد 

، پایه و اساس روش مناسب سطح مغناطیس کنندگیاعمال 
طراحی و تحلیل . بازرسی نشتی شار مغناطیسی است

یک مدلی است ایجاد ي نشتی شار مغناطیسی مستلزم ها سیستم
، بین میدان مغناطیسی ها که توانایی ارزیابی دقیق برهم کنش

. اعمالی، نشتی شار مغناطیسی و عیوب سه بعدي را داشته باشد
تست نشتی شار  سه بعدي سازي شبیهدر این پژوهش، ابتدا 

مغناطیسی در نرم افزار کامسول انجام شده و ابعاد سیستم 
سیستم . مغناطیس کننده و پارامترهاي تست تعیین گردیدند

ل ها سنسور اثر. و ساخته شد نشتی شار مغناطیسی طراحی
ي نشتی شار مغناطیسی تهیه ها گیري داده مناسبی براي اندازه

ي انجام شده، نتایج ها سازي شبیهاعتبار سنجی  منظور به. گردید
نتایج مقایسه . با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردیدند سازي شبیه
و  سازي شبیهدهد که تطابق خوبی بین نتایج  می نشان

در نهایت تست نشتی شار مغناطیسی بر . اهی وجود داردآزمایشگ
از . اسکن بدست آمد- روي قطعه تست انجام شده و تصویر سی

توان براي تعیین ابعاد عیوب  می اسکن بدست آمده-تصویر سی
  .استفاده کرد

  
معادلات ساختاري حاکم بر رفتار سیستم مغناطیس  -2

    کننده در روش نشتی شار مغناطیسی
 رفتار بر حاکم ساختاري معادلات ،سازي شبیه انجام از قبل
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 تشریح مغناطیسی شار نشتی روش در کننده مغناطیس سیستم
  . شود می

 مغناطیسی شار نشتی تست اولیه، تقریب یک عنوان به
. شود می گرفته نظر در مگنتواستاتیک مسئله یک بصورت

 میدان فیزیکی رفتار بر حاکم معادلات ماکسول معادلات
و ) 1( معادلات بصورت معادلات این. هستند مدار در مغناطیسی

   :باشند می )2(
)1(  ∇ × ܪ = 0 

ܤ.∇  )2( = 0 

 و مغناطیسی شار دانسیته بردار B[T] معادلات این در
H[A/m] این، بر علاوه. باشد می مغناطیسی میدان شدت بردار 
  :شوند استفاده باید )3( ساختاري معادلات

  

ܤ )3( = ൜ ܪ଴ߤ
ܪ)଴ߤ +  (ܯ

 برده بکار آزاد فضاي براي اولی معادله ،)3( معادلات در
 میدان شدت و دانسیته بین رابطه بیانگر دومی معادله. شود می

 دائمی آهنرباهاي همچنین و فرومغناطیس مواد در مغناطیسی
 بوده آزاد فضاي پرمابلیته 0µ ،)3( معادلات در. باشد می نئودیوم

 سطح بیانگر M همچنین باشد، می Tm/A  4π×10-7با برابر و
 در( است دائمی آهنرباهاي براي کنندگی مغناطیس

 نظر در	A/m	1݁6± با برابر M مقدار شده انجام يها سازي شبیه
 شار دانسیته و مغناطیسی پتانسیل بردار بین رابطه). شد گرفته

  .باشد می )4( معادله طبق مغناطیسی
ܤ  )4( = ∇ ×  ܣ

 زیر بصورت کننده مغناطیس سیستم معادلات بنابراین
 آهنرباهاي و فرومغناطیس مواد براي) 5( معادله. شوند می تعریف
  :رود می بکار آزاد فضاي براي) 6( معادله و رود می بکار دائمی

)5(  ∇ × ൭
1
଴ߤ
∇ × ܣ ൱(ܤ)ܯ− = 0 

)6(  ∇ × ൬
1
଴ߤ
∇ × ൰ܣ = 0 

  :باشند می )7( بصورت بالا، معادلات حل براي مرزي شرایط
  

)7(  ቄܣ = 0																																													at	∞
Continuous			ܣ − at− interfaces  

 حل) 7 معادلات( مرزي شرایط با همراه) 6( و) 5( معادلات
آیند  بدست ها مکان تمام در مغناطیسی شار دانسیته تا شوند می

]18،19[.  
  

    مغناطیسی شار نشتی روش سازي شبیه -3
  :است مرحله سه شامل سازي شبیه کلی، حالت در

 و فرومغناطیس مواد و آهنرباها سازي مدل شامل سازي مدل -

  .آنها از یک هر هندسه
 شده تعریف خواص اساس بر مغناطیسی میدان کردن حل -

  .مدل در ها مکان تمام در
 این. مغناطیسی شار دانسیته نمودار و نتایج آوردن بدست -
 که شدند آورده بدست تست قطعه از نقاطی در سازي شبیه نتایج
 براي( آمدند بدست آزمایشگاهی نتایج نقاط، همان در دقیقاً

  . )نتایج مقایسه
 یک) 1: (شامل شده سازي شبیه کننده مغناطیس سیستم

شکل ( باشد می کوپلینگ دو) 3( و دائمی آهنرباي دو) 2( یوك،
2( .  

 ،ها کوپلینگ و تست، قطعه یوك، براي استفاده مورد مواد
 هر مغناطیسی رفتار و مواد. باشد می X52 استیل کربن آلیاژ

  .اند شده آورده 1 جدول در کننده مغناطیس سیستم از قطعه
 تست قطعه وها  کوپلینگ یوك، در مغناطیسی میدان رفتار

 منحنی. شوند می تعیین B-H کنندگی مغناطیس منحنی توسط
 شده داده نشان 3 شکل درها  المان این مواد براي کنندگی مغناطیس

 حالت در مغناطیسی شار دانسیته مقدار ،3 شکل به توجه با .است
 دائمی آهنرباي دو. باشد می تسلا 2 حدود X52 ماده براي اشباع

  .شدند استفاده مغناطیسی شار القاي براي N42 گرید با نئودیوم
  

  
Fig. 2 Magnetizing system  

  سیستم مغناطیس کننده 2شکل 
  

 مغناطیس سیستم دهنده تشکیل يها المان به مربوط مواد خواص 1جدول 
  کننده

Table 1 Material properties of the magnetizing system parts  
  رفتار مغناطیسی  ماده  قطعه

  Steel X52 Curve B-H  یوك

  پارامغناطیس  Nd-Fe-B  آهنرباها

  Steel X52  Curve B-H  ها کوپلینگ

  پارامغناطیس  Air  هوا

    Steel X52  Curve B-H  قطعه تست
  



  
  زاده تورج عزیززاده، میرسعید صفی  گاز پیتینگ در خطوط انتقالطراحی و ساخت سیستم بازرسی نشتی شار مغناطیسی براي تشخیص خوردگی 

 

  2شماره  5، دوره 1397آبان و  مهرمهندسی ساخت و تولید ایران،   46

 

  
Fig. 3 Magnetizing curve of the steel X52  

 X52منحنی مغناطیس کنندگی استیل  3 شکل
  

 باید المان هر براي مرزي شرایط سیستم، مواد تعیین از بعد
 مغناطیس سیستم شده، انجام سازي شبیه در. شوند مشخص

 رفتار. است شده احاطه 1 پرمابلیته با هوا بوسیله کننده
. است شده سازي شبیه شار پایستاري قانون با دائمی آهنرباهاي

 و مش نوع تعریف بعدي گام مرزي، شرایط تعیین از پس
 Free المان با مش سازي شبیه این در. است آن رزولوشن

Tetrahedral 4 شکل در شده بندي مش هندسه. شد استفاده 
 يها المان تر، دقیق نتایج به دستیابی براي. است شده داده نشان
  .شدند انتخاب ریزتر عیوب نزدیک مش

 تعیین مش و مرزي شرایط مواد، هندسه، اینکه از پس
 در. شود می محاسبه محدود المان روش با حل سپس شدند،
 قطعه سطح در مربعی پیتینگ عیوب شده، انجام يها سازي شبیه

 آورده 2 جدول در ها خوردگی این ابعاد اند شده گرفته نظر در
 .اند شده

  
    سازي شبیه نتایج -4

 در مغناطیسی میدان دانسیته چگونه که دهد می نشان 5 شکل
 در مغناطیسی شار دانسیته مقدار. رسد می اشباع به قطعه داخل
 خطوط حرکت جهت همچنین. است تسلا 2 حدود اشباع حالت

 کننده مغناطیس سیستم از المان هر داخل در مغناطیسی شار
  .شود می مشاهده 5 شکل در

 نواحی در مغناطیسی شار نشتی سیگنال آوردن بدست براي
 قطعه سطح از متر میلی 3 فاصله با خط یک عیب، داراي

 تعریف) قطعه سطح از سنسور فاصله گرفتن نظر در منظور به (
 بدست خط این امتداد در مغناطیسی شار دانسیته و شود می

 مورد خط مکانی موقعیت 6 شکل. گردد می رسم و شده آورده

  . دهد می نشان را نظر
  

  
Fig. 4 The mesh generation of the 3D model  

  ایجاد مش مربوط به مدل سه بعدي 4 شکل
  

  آنها روي بر شده ایجاد عیوب و تست قطعه ابعاد 2جدول 
Table 2 The dimensions of the specimen and defects  

 (t)ضخامت  (w)عرض  (L)طول   
 mm 140 mm 10 mm 400  قطعه تست

mm 20 mm 40%  20  1خوردگی پیتینگ  t 
mm 20 mm 60% 20  2خوردگی پیتینگ  t   

  

  
Fig. 5 Magnetic flux density in magnetizing system  

  کننده مغناطیس سیستم در مغناطیسی شار دانسیته 5 شکل
  

  
Fig. 6 The specified line for computation of MFL data  

  ي نشتی شار مغناطیسی ها داده محاسبهخط مورد نظر براي  6 شکل
  

 براي و خط امتداد در مغناطیسی شار دانسیته نمودار ،7 شکل
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 يها عمق و mm20mm*20 ابعاد با اي حفره خوردگی عیوب
t40% )4 متر میلی (و t60% )6 مقادیر. دهد می نشان را) متر میلی 

 و متر میلی 4 يها عمق با عیوب در مغناطیسی شار سیگنال پیک
 تسلا میلی 57 و تسلا میلی 49 با برابر ترتیب به متر میلی 6

 تسلا حسب بر عمودي محور واحد 7 شکل در. باشند می
  .باشد می
  
 آوردن بدست و مغناطیسی شار نشتی تست انجام -5

   نتایج
 سیستم. است شده داده نشان 8 شکل در آزمایشگاهی مجموعه

 مغناطیس سیستم شامل مغناطیسی شار نشتی گیري اندازه
 و بعدي سه اسکنر ل،ها اثر سنسور گیر، پراب تست، قطعه کننده،

 دانسیته توزیع گیري اندازه براي لها اثر سنسور. باشد می تاپ لپ
 این. شود می استفاده تستتحت  قطعه روي بر مغناطیسی شار

قابل . باشد می تایوان کشور ساخت و mg-3002 مدل از سنسور
ذکر است که عیوب پیتینگ توسط ماشین فرز بر روي قطعه 

 حرکت کنترل براي بعدي، سه اسکنر از. تست ماشینکاري شدند
 ثابت براي. شود می استفاده تست قطعه روي بر لها اثر سنسور

 این ،) Lift-off( قطعه سطح و سنسور بین فاصله داشتن نگه
 خروجی يها داده. شود می نصب گیر پراب روي بر سنسور
 و شده منتقل کامپیوتر به USB پورت طریق از لها اثر سنسور

  . شوند می ذخیره بعدي يها پردازش براي
 نتایج شده، انجام سازي شبیه سنجی اعتبار منظور به ابتدا

 منظور بدین. شوند می مقایسه آزمایشگاهی نتایج با سازي شبیه
 مرکز از گذرنده خط امتداد در مغناطیسی شار دانسیته يها داده

 بدست لها اثر سنسور از استفاده با اي حفره خوردگی عیوب
. گردد می رسم مغناطیسی شار دانسیته نمودار و شده آورده
 حالت دو هر براي مغناطیسی شار دانسیته مقایسه نمودار

  . است شده داده نشان 9 شکل در سازي شبیه و آزمایشگاهی
 حالت دو براي مغناطیسی شار دانسیته پیک مقادیر 3 جدول

% 9 حدود نسبی خطاي دهد، می نشان را آزمایشگاهی و سازي شبیه
 خواص بودن یکسان عدم دلیل به عمدتا آمده بوجود خطاي. است

 واقعی مغناطیسی خواص با سازي شبیه در شده تعریف مغناطیسی
 مواد مغناطیسی خواص اگر. است آزمایشات در استفاده مورد مواد

 يها داده از استفاده با) کنندگی مغناطیس منحنی مثلاً(
 گیرند، قرار استفاده مورد سازي شبیه در و آمده بدست آزمایشگاهی

 بعدي مرحله در .شود داده بهبود تواند می سازي شبیه نتایج دقت
 مغناطیسی شار نشتی سیستم با قطعه سطح کردن اسکن عملیات

  .گردد می انجام اسکن ناحیه کل براي

  
Fig. 7 MFL plot in location of the pitting corrosions  

 اي حفره خوردگی عیوب مکان در مغناطیسی شار دانسیته نمودار 7 شکل
  )سازي شبیه حالت(

  

  
Fig. 8 Experimental setup of the MFL technique  

  مجموعه آزمایشگاهی روش نشتی شار مغناطیسی 8 شکل
  

  
Fig. 9 Comparison of  the simulation and test data  

  آزمایشگاهی نتایج و سازي شبیه نتایج مقایسه 9 شکل
 

  آزمایشگاهی نتایج و سازي شبیه نتایج مقایسه 3جدول 
Table 3 Comparison of the simulation and test data  

خطاي 
  نسبی

FEM 
MFLpeak (T)  

Experiment 
MFLpeak (T)  

عمق 
  ابعاد عیوب  عیوب

9/8%  049/0  044/0  40% t 
(4mm) 20mm*20mm 

1/9%  057/0  052/0  60% t 

(6mm) 20mm*20mm 
  

  
 يها داده کامپیوتر، در ها داده ذخیره و اسکن اتمام از پس

MFL بطوریکه شوند داده نمایش بعدي سه بصورت توانند می 
 لها اثر سنسور x-y مکانی موقعیت از تابعی MFL سیگنال

در جهات طولی و عرضی  سنسور اندازه گام حرکت .باشد می
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 نمودار 10 شکل .تنظیم شدند متر میلی 5و  4بترتیب برابر با 
. دهد می نشان را آمده بدست مغناطیسی شار دانسیته بعدي سه
 سیگنال دامنه عیب، عمق افزایش با که دهد می نشان شکل این

  .یابد می افزایش مغناطیسی شار دانسیته
 نشان 11 شکل در شده اسکن ناحیه از اسکن-سی تصویر

 سفید مربع با عیوب واقعی مکان شکل، این در. است شده داده
 گستردگی از پیتینگ طول اندازه. اند شده داده نشان رنگ

 آورده بدست محوري راستاي در مغناطیسی شار نشتی سیگنال
 اسکن- سی تصویر این با نیز پیتینگ عیب عرض اندازه. شود می

 عیوب عمق تعیین براي نیز سیگنال دامنه از. است تعیین قابل
  .گردد می استفاده

 میزان تعیین براي پارامتر مهمترین پیتینگ خوردگی عمق
 مغناطیسی شار دانسیته يها سیگنال. است لوله خطوط ایمنی
 داده نشان 12 شکل در پیتینگ عیب مختلف يها عمق براي
 و شده طراحی کننده مغناطیس ،12 شکل به توجه با. است شده

 قادر حتی شده ساخته مغناطیسی شار نشتی سیستم همچنین
 .باشد می )متر میلی 1% (10 عمق با پیتینگ عیوب تشخیص به

 با برابر متر میلی 1 عمق با پیتینگ براي سیگنال دامنه مقدار
 مغناطیسی سنسورهاي از استفاده با براحتی که است گوس 100
  .باشد می تشخیص قابل اثرهال مانند
  

  
Fig. 10 MFL 3D plot  

  مغناطیسی شار دانسیته بعدي سه نمودار 10 شکل
  

  
Fig. 11 2D C-scan  

  بعدي دو اسکن- سی تصویر 11 شکل

  
Fig. 12 MFL signals of pitting corrosions with different depths  

 با پیتینگ يها خوردگی براي مغناطیسی شار نشتی سیگنال 12 شکل
  مختلف يها عمق

  
   گیري نتیجه - 6
 در مغناطیسی شار نشتی تست سازي شبیه ابتدا پژوهش، این در
 و کننده مغناطیس سیستم ابعاد و شده انجام کامسول افزار نرم

 جنس از بررسی تحت قطعه. گردیدند تعیین تست پارامترهاي
 دو آن روي بر و بود متر میلی 10 ضخامت با استیل کربن

) متر میلی 6 و متر میلی 4( متفاوت يها عمق با پیتینگ خوردگی
 شار نشتی سیستم ،ها سازي شبیه انجام از پس. ندشد سازي شبیه

 براي مناسبی لها اثر سنسور. شد ساخته و طراحی مغناطیسی
 ابتدا. گردید تهیه مغناطیسی شار نشتی يها داده گیري اندازه

 نتایج شده، انجام يها سازي شبیه سنجی اعتبار منظور به
 مقایسه نتایج. گردیدند مقایسه آزمایشگاهی نتایج با سازي شبیه
 و سازي شبیه نتایج بین خوبی تطابق که دهد می نشان

 نهایت در. است% 9 حدود نسبی خطاي. دارد وجود آزمایشگاهی
 و شده انجام تست قطعه روي بر مغناطیسی شار نشتی تست

 آمده بدست اسکن-سی تصویر از. آمد بدست اسکن-سی تصویر
 و عرض طول،( عیوب ابعاد تعیین و شناسایی براي توان می

  . کرد استفاده) عمق
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